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d;) Vermischte Mittheilungen,
Ueber die Vervielfiltigung der Daguerre-
schen Lichtbilder durch den Druck;
von Dr. Berres in Wien.

Seit der wichtigen Entdeckung Daguerre’s, heliogra-
phirte Bilder auf der jodirten Silberplatte zu erzeugen,
wurde in mir der Wunsch, die von der Natur selbst ge-
zeichneten Bilder bleibend zu machen, und durch irgend
eine Methode so zu fixiren, dafls sie fiir wissenschaftliche
Zwecke beniitzt werden konnen, immer lebhafter. Ich be-
gann dem Gegenstande mein volles Nachdenken zu schen-
ken, entwarf Pline, und leitete diesen entsprechend Ver-
suche ein. Bald gelang es mir zu bemerken, dafs das
Quecksilber mit dem Silber verbunden die Angriffe der
Sdure fiir eine geraume Zeit hintanzuhalten vermoge, und
mit dieser Entdeckung gewann mein Streben neue Hoffnung,
meine Pline eine festere Basis. Es wurde mir nun bei Be-
obachtung eines Lichtbildes klar, dafs der Anflug des Queck-
silbers auf der Silberplatte, da er die lichten Stellen des
abgebildeten Gegenstandes in einer, dem Urbilde entspre-
chenden Schattirung darstellt, dem Deckfirnisse der Kupfer-
stecher gleich, diese Stellen der Platte zu schiitzen vermag,
und die Wirksamkeit der Siure somit sich blofs auf jene
Punkte hinwenden diirfte, welche von dem Quecksilber-
amalgam und vom Jode befreit geblieben, daher eine blanke
Sitberfliche darbieten.

Die in jener Kpoche mit grofserer Zuversicht unternom-
menen Versuche scheiterten jedoch noch immer, da ich die
Stirke der Siure noch nicht handzuhaben verstand und gleich-
sam mit Feuer und Schwert zu Felde zog; indels war ich
dennoch so glicklich, im Sturme dieser Experimente mein

Aunal, d. Chemie u, Pharm. XXXVI. Bds, 3. Heft, 29




888 Berres, uber die Vervielfalligung der Daguerre’schen

erstes geitztes Bild — einen durch das Hydro-Oxygengas-Mi-
kroskop photographirten Pflanzendurchschnitt am o, April d. J.
zu gewinnen, welches Bild auch das Geprige jenes Verfah-
rens vollkommen an sich trigt. Ich entwarf daher eine
Methode, welche mir schon vorhinein einen bessern Erfolg
zu sichern versprach, und begann die Operation mit einer
schwachen Siure, suchte aber diese durch vorsichtige Zusiitze
von concentrirter Siure allmdhlig zu potenciren, und in der
That waren yon nun an meine Versuche mit einem bestimm-
teren und erfrenlicheren Erfolge gekront. Die bis dahin
gemachten Erfahrungen lehrten mich jedoch, dafls die ver-
silberten Kupferplatten (Plaqucs), wie man sie zum Daguer-
reotypiren besitzt, zur Krzielung reiner und scharfer Metall-
bilder nicht taugen. Ich begann daher statt dieser, Platten
aus chemisch reinem Silber bereitet anzuwenden. Nun war
auch das .l{esul(at meiner Aetzmethode cin bei weitem glin-
zenderes, und ich so sicher, dafs ich mit Beruhigung die
am 18. April 1840 von der Wiener Zeitung aufgenommene
Bekanntmachung an das wissenschaftliche Publikum ergehen
lassen konnte. Am 30. April brachte ich endlich — mit
Vorzeigung eines scharfen Abdruckes eines heliographirten
Kupferstiches von Stober, das Midchen mit dem Schmetter-
linge darstellend — mein Verfahiren, die Liehtbilder zu fixiren
und zum Drucke vorzubereiten, in der k. k. Gesellschaft
der W. Aerzte zur offentlichen Kenntnifs, von wo aus mein
Bericht fast in allen mehr verbreiteten Zeitungen und wis-
senschaftlichen Zeitschriften aufgenommen wurde.

Seit der Zeit der Veroffentlichung meiner Erfindung
habe ich auf gut bereiteten Platten mit immer steigendem
giinstigen Erfolge, mein Verfahiren bei dem Aetzen zu ver-
einfachen und den Erfolg zu sichern gesucht. So gewann
ich bis nun eine bedeutende Anzahl von Bildern, welche

sich bereits in den Hinden vieler ausgezeichneten Personen
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befinden. Ich benutze jetzt drei Methoden 0
wiinschte Ziel zu erringen. Die erste Methode f
zum Zwecke, die Platte kann jedoch nur weni

um das ge-
ithrt schnell

ge Exem plare

im Drucke liefern; indels die zweite Bereitungsart eine lin-

gere Zeit und grofse Aufmerksamkeit erfordert, jedoch den
Vortheil liefert, dafls das erzeugte Metallbild, wie jede gra-
virte Platte zum Drucke taugt und viele hunderte scharfer
Abdriicke gewinnen lifst.

Die erste Methode besteht darin, dafs ich die mit einem
scharfen Lichtbilde versehene, an ihrer Riickenseite mit As-
phaltfirnils geschiitzte Silberplatte in eine Mischung von 7}
Theil Salpetersiiure von 40 Gr. und STheile destillirtem Wasser
einlege, bis zum erfolgten Angriffe, welcher sich durch eine
leichte, milchige Triibung kund macht, rubig liegen lasse,
dann aber durch bestindiges Schaukeln der Flissigkeit nicht
allein das an den mordirten Stellen sich ansammelnde salpe-
tersaure Silber, welches das weitere Aetzen hindern konnte,
zu entfernen, sondern auch die vom Quecksilberamalgam be-
deckten Stellen in Schutz zu nehmen trachte. Dieses Ver-
fahren wird so lange fortgesetzt, bis das Metallbild stark
hervortritt, und die Halbtone in demselben sichtbar werden.

Hierauf wird dasselbe mit Wasser, dann mit flissigem Am-

*) Die Wahl einer stirkeren oder schwicheren Siure bingt von der
Platte und von der Temperatur ab, wahrend welcher man das Aetzen
voruimmt. Ist die Platte weich und sehr blauk polirt, dann hilt sie
keiue starke Sdure aus und man mufs; um das Bi{d zu crhalten, mit
einer 10 — 13 gradigen Saure sich beguiigen,

Ist das Gefiige der Platte fest und sehnicht, die Oberfliche
nicht zu glinzend ; dann ist es gerathen, den Angriff mit einer Siure
von 20— 26 Gr, zu machen und danu erst mit der Sdure vou 10 Gr,
fortzuatzen, g .

Bei hoher Temperatur dtzt man gliicklich mit schwichern Siuren,

bei kiilterer Temperatur entsprechen kalte Mischungen der Siure.

Am zweeckmalsigsten ist eine ganz reine und noch nichtgebr.uuchte

Saure , denn diese greift in die Tiefe, Schon bcnu[.zte b_ufn-en, in wele

chen Hoch ‘etwas Silber saspendirt ist, #dtzen in die Breite.

99 %
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moniak gewaschen, durch Schwingen in der Luft schnell
abgetrocknet und mit gereinigter Baumwolle sanft abgerieben.
Nun ist es zum Drucke tauglich.

Bei Benutzung der zweiten Methode wird der Angriff
ebenfalls mit derselben Siure —- d. h. mit einer 17 — 18
grad. Siure — gemacht, das Aetzen so lange fortgesetzt,
bis die dunklen, d. h. die im Daguerreotyp blanken, spiegeln-
den Stellen einen zarten grauen Mordant erhalten haben;
dann wird das Bild mit Wasser, wohl auch, wenn viel Hol-
lenstein auf demselben liegen geblieben wiie, mit Ammoniak-
flussigkeit gewaschen und nach einer wiederholten Reini-
gung mit Wasser in eine 12 bis 13 grad. Sidure ecingelegt,
und diese sanftere Einwirkung durch 12 bis 18 Stunden
nach dem Verhiltnisse der Dichtigkeit des Metalls und be-
absichitigter Schiirfe des Bildes fortgesetzt. In dieser Beize
wird die Flissigkeit blau-weilslich und das Bild schwarz
und verkohlt. Hat die Sdure hinreichend und der Vorzeich-
nung genau eingegriffen, dann wird das Bild oftmals mit
Wasser abgewaschen, mit Terpentinol und Alkohol gereinigt.
Auf diese Art gewinnt man tiefgeitzte Matricen, welche
mehrere hundert Abdriicke liefern und durch die Jacobische
Methode, d. h. mittelst des galvanischen Processes Kupfer
aufzutragen, vervielfacht werden konnen.

Die dritte Methode besteht endlich darin, dals man das
Lichtbild mit einer 9 grad. Siure so lange fortitzt, bis das
Will diefs nicht

ganz gelingen, so lasse ich am Ende des Aetzprocesses noch

Bild eine hinreichende Tiefe erhalten hat.

iiber dasselbe eine 20 bis 24 grad. Siure auf einige Sekun-
den einwirken. Gereinigt und abgetrocknet wird nun die
Platte zum Drucke iibergeben.

Die Bahn, welche mit dieser meiner neuen Bilderitz-
kunst ( Gravure) eroffnet wird, lifst sich bei der gehorigen

Benutzung kaum in Vorhinein bemessen und iiberblicken.
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aft sch |
b ."e“ 1. Es kénnen alle dufsern Gegenstinde hej klarem :
Vgeriche, |

Lichte aufgenommen und geitzt, daher alle Ansichten v
Stidten und Landschaften, militirischen Stellungen ete. s¢
durch den Druck mitgetheilt werden.

on :
hnell f

T - 2. Es kénnen durch das Ilydro-()xygengas-Mikmskop
"zesetst, dem unbewaffneten Auge unsichtbare Gegenstinde vergrifsert, :
» Wegelns photographirt, geitzt und vervielfiltiget werden. |
1 haben 3. Es kénnen Kupferstiche in gleicher oder in jeder be- ;
m viel B liebigen Form und in jedem Mafsstabe aufgenommen, geiitat « i
Ammopjak- und in dem neuen Formate multiplicirt werden.
ten Reinis 4. Dasselbe gilt auch von Landkarten, Situationszeich- |
eingelegt, nungen, FHand- und Druckschriften etec, Daher wird man |
S Stunden von alten, seltenen und vergriffenen Kupferstichen und ty-
§ und be- pographirten Werken, ohne das Original im mindesten zu
ser Beize beschidigen, vollkommen gleiche Abbilder erzeugen und ver-
schwarz i vielfachen konnen.
Vorzeich- 9. Auych Oelgemiilde, Portraits von lebenden Personen
{tmals it und Abbildungen der mannigfaltigen naturhistorischen Gegen-
| gereinigt. stinde lassen sich nach gemachten Versuchen sehr getren
. welche| wieder geben, itzen und durch den Druck beniitzen und
lacobischel | verbreiten.
ses Kupler Ueberblicke ich nur den Nutzen, welchen diese Erfin-
dung den Wissenschaften zu liefern verspricht, so kann ich
& man ds nicht umhin, diese als ein sehr glickliches Kreignils unserer
; bis das| Zeit und die neue Bereicherung in der Kunst, Gegenstinde |
8, : : e sita 1
diels wicht) naturgetreu darzustellen, schon in dieser Hiusicht hichst
e 106 wichtig zu halten. Auf jeden Fall ist aber der Daguerreoty-
ECI” Sekus pie durch meine Erfindung erst der Stempel der Niitzlich-
¥ di keit und praktischen Brauchbarkeit eingeprigt worden. |
i Indels hat diese neue Bereicherung, welche so regen- '
- reiche Friichte zu liefern verspricht, kaum das zarteste '
; Bilderd

el Kindesalter iiberstanden und bendthiget einer kriftigen Pfllege
rge .
]
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Bilderiitzkunst und dem Silberstiche schnell emporzuhelfen
und beide baldigst auf ecinen erfreulichen Grad der Voll-
kommenheit zu bringen, mufs ich vor Allem folgende Kr-
fordernisse bezeichnen: 1) Sollte eine Regierung oder ein
Mann vom Fache, mit Kenntnissen, Muth und Geldmitteln
ausgeriistet, sich der Sache annehmen, meine Methode be-
nutzen und die Kunst, die heliographischen Bilder zu itzen,
pflegen. 2) Miifste die Bereitungsart der zur Auffassung
der Lichtbllder bestimmten Silberplatten mit der grifsten
Sorgfalt und Sachkenntnifs iiberwacht werden. Unerlifslich
ist ein chemisch reiner Zustand des Silbers, eine feste, seh-
nichte Beschaffenheit und Dichtigkeit der Platten, endlich
ein dem Aetzgeschiifte nicht zuwideres, die Oberfliche der
Platten schonendes, moglichst reines Poliment. 3) Verbes-
serung der Camera in Bezug des Sehfcldes und der Hellig-
keit, damit ein grofserer Bezirk allseitig gleich stark aufge-
nommen und auch bewegliche Gegenstinde schnell aufgefafst
werden kénnten. 4) Scharfe, vom Jode miglichst gereinigte
und mit Quecksilber genau verbundene Lichtbilder. 5) Eine
verbesserte, ungemein feine, intensive Druckerschwirze.
6) Eine eigene, der Zartheit der Gegenstinde angepalste
Druckerpresse. Indem das ganze Verfahren bei der Erzeu-
gung der geitzten, heliographirten Metallbilder ein hdchst
sublimer chemischer Procefs ist, und die nach meiner Me-
thode gewonnenen Metallbilder, selbst auch mikroskopisch
betrachtet, die Bestandtheile der Gegenstinde wiedergeben,
so ist das gewohnliche Verfahren bei dem Drucke durchaus
unzureichend, und es miifste ein sanft und dennoch kriftig
wirksamer elastischer Prefsapparat componirt werden, wel-
cher allseitig und gleichmiilsig eingreift und die sorgfiltig
und gleichformig aufgetragenc Schwirze dem Papiere genau
einpriget.

Die Abdriicke meiner heliographirten Silberitzbilder
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tragen einen eigenen Charakter. Sie gleichen ungemein dem
Daguerreotyp, besitzen auch, wie dieses, keinen Kernsehatten
wohl aber viele Abstufungen vom Lichte zum Schatten hin.
Der Hauptunterschied zwischen diesem Bilde und dem kiinst-
lich — durch Menschenhidnde erzeugten — ist wohl die un-
gemeine Getreuheit in der Zeichnung, in dem Verhiltnisse
der relativen Grofsen der Objekte und des Perspektives.
Sie sind ebenfalls |[darch einen Naturprozels erzeugt, der
keine Mithe kennt, keine Aufgabe zu verwickelt oder zu
grofs findet, daher auch in die kleinsten Details eingeht und
sie richtig und nach ewig getrenen Gesetzen wieder giebt.
Das Verhiltnifs zu den Kunstwerken ist daher, dals das
gelungenste Kunstwerk, genzuer gepriift und untersucht,
immer drmer wird und endlich unbefriedigt lilst, indels das
von der Natur gezeichnete Bild eine Fille von immer neuen
Gegenstinden unsern Betrachtungssinnen entgegenstellt und

somit sein Werth immer hoher steigt.

Entfirbung von Palmol.

Nach einer Angabe von Davidson™*) lifst sich das in
neuerer Zeit hiufig zur Fabrikation von Seife angewendete
Palmél leicht mit Chlorkalk ginzlich entfirben, so dals es
weils, wie gewohnlicher Talg aussieht.

Auf 112 Pfund Palmél, welches man vorher in einem
gulseisernen, mit Blei ausgelegten Kessel geschmolzen hat,
pimmt man ¢ — 12 Pfund Chlorkalk, den man vorher in
dem zwolffachen Gewicht Wasser fein zertheilt hat. Man
viihrt das Ganze fleifsig um, lifst erkalten und setzt das in

——

*) Journ. fur prakt. Chemic Bd., XX, p. 184,




